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TEST REPORT
Item Name:

ART. RIVIERA DREAM

Material type:

Orthogonal fabric

Intended use:

Upholstery

Technical Manager

Manager Director

Dott.ssa Guidotti Valentina

Patrizia Rosati
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TEST LIST
TEST
Flammability of fabrics - Upholstered furniture
Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti

METHOD

ACCREDIA

TB 117:2013
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RESULTS
M.U.

RESULT

TB 117:2013
Flammability of fabrics - Upholstered furniture
Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti
Reference section

1 - Cover material

Sezione di riferimento

1 - Tessuto esterno

Filling material

PU-nonFR (28-29,6 Kg/m³) supplied by the laboratory

Materiale per imbottitura

PU-nonFR (28-29,6 Kg/m³) fornito dal laboratorio di prova

Standard cover material

Supplied by the customer

Rivestimento esterno standard

Fornito dal committente

Initial - Specimen 1 - Char length
Iniziali - Campione 1 - Lunghezza tratto buciato

Initial - Specimen 2 - Char length
Iniziali - Campione 2 - Lunghezza tratto buciato

Initial - Specimen 3 - Char length
Iniziali - Campione 3 - Lunghezza tratto buciato

Initial - Specimen 1 - SE
Iniziali - Campione 1 - SE

Initial - Specimen 2 - SE
Iniziali - Campione 2 - SE

Initial - Specimen 3 - SE
Iniziali - Campione 3 - SE

Initial - Specimen 1 - SB45
Iniziali - Campione 1 - SB45

Initial - Specimen 2 - SB45
Iniziali - Campione 2 - SB45

Initial - Specimen 3 - SB45
Iniziali - Campione 3 - SB45

Initial - Specimen 1 - TOF
Iniziali - Campione 1 - TOF

Initial - Specimen 2 - TOF
Iniziali - Campione 2 - TOF

Initial - Specimen 3 - TOF
Iniziali - Campione 3 - TOF

Final class

inch

inch

inch

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

Yes/No

0.6

0.6

0.6

Yes
Sì

Yes
Sì

Yes
Sì

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

Pass

Classificazione finale
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NOTES
Conditioning: At least 24 hours at a temperature of 21 ± 3 ° C and <55% R.H. Legend: SE: Selfextinguish of the ignition source; SB45: Smoulder beyond 45 min; TOF: Turn open flame; MNR:
Measurement not recorded since combustion exceeds 45 min or the sample passes to an open flame
front.

Condizionamento: Almeno 24 ore alla temperatura di 21±3 °C e <55 % U.R. Legenda: SE: Autospegnimento della fonte di accensione; SB45: Combustione senza fiamma superiore ai 45 min;
TOF: Passaggio alla fiamma libera; MNR: Misura non registrata in quanto la combustione supera
i 45 min o il campione passa ad un fronte di fiamma aperta.

GENERAL NOTES
Test report reissued for change of customer header.

Rapporto di prova riemesso per modifica intestazione destinatario.

END OF REPORT
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